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MAJOR DIFFERENCES TO USE WASTE
IN BUILDING MATERIALS

Using waste properly and are very important mixing conditions the
vent so the strict observance of working conditions. In previous experiments
cork waste does not undergo thermal or physical and chemical transformations,
only a simple shredding process. Thus, the shredded cork is inserted in the
concrete mixture, partly replacing the aggregate. By means of this recycling
process, a major objective for sustainable development is confirmed -
improving environmental quality.
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1. Incercarea la compresiune a materialelor

Incercérile mecanice sunt incercari prin care epruvetele sunt
supuse la actiuni mecanice exterioare pana cand acestea se rup.
Pentru ca incercarile mecanice sa fie valabile, trebuie sa respecte
principiile de Tncercare: e solicitarea sa fie simpla, simetrica fata de
suprafata incercata si usor de repetat, e directia de incercare fata de
epruveta sa fie conforma cu ipotezele de incercare, e durata incercarii
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sa fie clar precizata, e elementele de calcul vor admite aproximari
generate de greutati de apreciere a unor parametri la un moment dat.

Rezistenta la compresiune, Rc, este egala cu forta maxima de
rupere Fmax aferenta pe unitatea de suprafata A. Presa hidraulica
pentru determinarea rezistentei la compresiune, tine seama de natura
materialului de incercat unde epruvetele pot vor avea forme si
dimensiuni diferite.

Pentru materiale de aceeasi natura, rezistenta la compresiune
depinde de o serie de factori, precum:

e caracteristicile corpurilor de proba - forma, dimensiunile si starea
suprafetei epruvetei (care trebuie sa fie plane si paralele),

e parametrii de Tincercare — durata de Tincercare, viteza de
incercare etc.

Acestea confera rezistentei la compresiune un caracter
conventional. Utilizarea epruvetelor de aceeasi forma si dimensiuni si
respectarea acelorasi conditi de Tncercare, inlatura tofi factorii de
variabilitate a rezistentelor, care nu au legatura cu rezistenta propriu
zisa. Forma epruvetelor utilizate pentru determinarea rezistentei la
compresiune poate fi:

- cubica — folosite pentru determinarea rezistentei cubice;

- prismatica - folosite pentru determinarea rezistentei
prismatice;

- cilindrica — folosite pentru determinarea rezistentei cilindrice.

Influenta formei asupra valorii rezistentei la compresiune este
determinata de:

= Influenta dimensiunilor geometrice asupra valorii rezistentelor
la compresiune.

= Neplaneitatea suprafetei probei Tn contact cu platanele presei
hidraulice.

= Frecarea dintre platanele presei si proba.

» Viteza de incercare.

In experimentele ficute s-a folosit rezistenta la compresiune
care este conform SR EN 12390-3:2009 si este data de ecuatia:

fo=F/A.
unde:
fe este rezistenta la compresiune, in MPa (N/mm?);
F este sarcina maxima la cedare, in N;
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Ac este sectiunea transversala a epruvetei pe care
actioneaza forta de compresiune, calculata din
dimensiunea desemnata a epruvetei (a se vedea EN
12390-1) sau de la masurarile ezpruvetei daca este
incercata conform anexei B, in mm~,

Rezistenta la compresiune trebuie exprimata rotunjitd pana la
cel mai apropiat 0,1 MPa (N/mmz).

in functie de rezistenta la compresiune, determinatd pe
epruvete (cilindrii i cuburi) la varsta de 28 zile, betoanele se clasifica n
clase de rezistenta.

Clasa, conform NE 012-1/2007, reprezinta rezistenta minima la
compresiune a betonului, exprimata in N/mm?, determinata pe cilindrii
cu diametrul de 150 mm si Tnaltimea de 300 mm si pe cuburi cu latura
de 150 mm, la varsta de 28 de zile. Se noteaza cu ,,C", urmata de 2
rezistente la compresiune, sub forma de fractie: C16/20 [(16 =
rezistenta cilindru N/mm?, 20 = rezistenta cub N/mm?)], de rezistenta la
compresiune pentru betoanele de masa volumica normale si betoane
grele, conform NE 012-1/2007. Valoarea fck, cil este rezistenta
caracteristica ceruta la 28 zile, masurata pe cilindri de 150 mm
diametru si 300 mm Tinaliime si valoarea fck, cub este rezisten{a
caracteristica ceruta la 28 zile, masurata pe cuburi cu latura de 150
mm. Pentru probele de forma cilindrica la masele plastice si pluta s-au
facut determinari la rezistenta la Intindere prin despicare.

2. Deformatii produse de solicitari mecanice

Orice corp sub actiunea sarcinilor exterioare se deformeaza,
modificandu-si forma si volumul. Actiunile exterioare sunt de o mare
diversitate si ele produc fiecare in parte deformatii asupra corpurilor,
suma acestor deformatii fiind cea care caracterizeaza structurile din
punct de vedere al deformabilitatii si care in acelasi timp influenteaza
comportarea in timp a structurilor de constructii [1, 2].

Oricat de complexa ar fi deformatia unui material, aceasta
poate fi descompusa in deformatii simple, de tip:

- deformatii liniare — reprezintd variatile de lungime ale
segmentelor drepte ale elementelor de constructii;

- deformatii unghiulare — reprezinta variatii ale unghiurilor
elementelor de constructii, care initial au fost drepte.

Actiunile exterioare produc deformatii ale elementelor
structurilor si In acelasi timp dau nastere la eforturi interne, prin care
structura interna se opune deformarii.
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Daca intensitatea forielor externe este cel mult egala cu
intensitatea fortelor de legatura dintre unitafile structurale, deplasarile
relative sunt reversibile, iar foriele de legatura aduc unitatile structurale
la distantele de echilibru do. In aceastd situatie deformatia corpului
poarta denumirea de deformatie elastica.

Daca intensitatea fortelor exterioare este mai mare decat
intensitatea fortelor de legatura dintre unitatile structurale, acestea vor
iesi din sfera de interactiune producandu-se rearanjari ale structurii sau
microfisurdri ale acesteia. In aceastd situatie deplasarile relative ale
unitatilor structurale vor fi ireversibile (remanente), iar corpul nu mai
revine la forma si dimensiunile initiale, el sufera o deformatie plastica.
Odata aparute microfisurile, structura nu mai raspunde la fel la actiunea
fortelor externe si forta activa se va repartiza pe sectiuni mai mici. in
aceasta situatie fortele de legatura dintre unitatile structurale vor fi
depasite repede de forta activa (exterioara), situatie in care apar in
continuare microfisuri ce se unesc in fisuri, iar in final se produce
ruperea corpului.

Starea de deformatie a unui corp se apreciaza cantitativ prin
deformatia specifica longitudinala - € si deformatia specifica unghiulara

Deformatia specifica longitudinala (€) reprezinta proportia cu
care se modifica dimensiunea unui corp, corespunzator unei tensiuni
(efort unitar), produs de o actiune mecanica exterioara.

Deformatia specifica unghiulara (¢) reprezintd proportia cu care
se modifica unghiurile retelei unui corp, corespunzator unui efort unitar,
produs de o actiune mecanica exterioara

Avand in vedere faptul ca starea solida se caracterizeaza prin
volum constant, deformatia pe o directie este totdeauna insotitd de o
deformatie de semn contrar pe directie perpendiculara pe prima, din
aceasta cauza un corp supus la intindere, se va lungi pe directia fortei
si se va contrage perpendicular pe directia fortei.

La o parte din cazuri, deseurile, in afara de beneficille de
mediu, produc, de asemenea, efecte pozitive asupra proprietatilor
produselor. Cu toate acestea, deseurile din plastic sunt foarte vizibile,
deoarece acestea constituie aproximativ 30 % din volumul total de
deseuri solide (Kline, 1989). (Karim et al., 1992) [3].

Tnlocuitorul plutei este poliuretanul, un material plastic. Putem
face teoretic o comparatie intre caracteristicile fizico-chimice ale plutei
si poliuretanului. Una dintre problemele de mediu cu materiale plastice
este ca, in majoritatea regiunilor se gasesc in numarul foarte mare
obiecte de plastic care sunt depozitate necorespunzator precum si in
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depozite de deseuri. Aceste materiale plastice nu sunt usor
biodegradabile chiar si dupa o lunga perioada de timp. Datorita acestui
fapt, mai este nevoie de mult spatiu de depozitare a acestor tipuri de
deseuri care sunt eliminate in fiecare an. Cu toate acestea, materialele
plastice au multe caracteristici bune, care includ flexibilitate, usurinta,
duritate, rezistentd scazuta si coeficientul de dilatare liniara bun.
Aceste calitati le fac bune pentru productia de beton sau pentru alte
utilizari Tn industria constructiilor. Odata cu acest lucru, deoarece nu
sunt usor biodegradabile, se considera ca materialele plastice pot fi
utilizate ca materii inerte in matricea de ciment. in special, particule din
material plastic pot fi incorporate ca agregate in beton.

Trebuie amintit ca asupra elementelor de constructie din piatra
naturala actioneaza agentii fizici, chimici si biologici.

- Agenti fizici. Din categoria agentilor distructivi de
natura fizica, fac parte:

e variatiile de temperatura combinate cu actiunea apei si a vantului
ce actioneaza asupra pietrei naturale dupa mecanismul descris la
formarea rocilor sedimentare;
e inghet-dezgheful produce dezagregari prin marirea volumului
apei (9-10 %) din porii pietrei de constructie;
e actiunile mecanice - uzura, eroziunea, conduc la dezagregarea
elementelor de constructie din piatra.

- Agenti chimici. Din categoria agentilor distructivi de
natura chimica, fac parte: [4]

e apa incarcata cu saruri provoaca exfolieri si eflorescente in
reactie cu componentii agregatelor [5];
e aerul atmosferic este incarcat cu CO, si SO, rezultate din
procese industriale in prezenta umiditatii, aceste gaze au o actiune
acida, care duce la solubilizarea unor componenti ai pietrelor (mai
ales calcare) astfel:

CaCO; +CO, +H,0 --> CaH (CO3), solubil

S0, +H,0 --> H,S0;
CaCO; +H,S0; --> CaHSO; (solubil) +H,CO5

3. Studiu de caz

Deseurile, in cazul de fata din pluta cu rol de materie prima,
sunt introduse Tn reteta de beton. Se introduc deseuri de pluta
maruntite Tntre 1-6 mm pe doua sorturi, in locul agregatelor de nisip
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sort 0-4 mm. Tabelul 3.1 Rezistenta la compresiune pentru primele
incercari cu pluta.

Tabelul 3.1
Experiment Rezistenta de Rezistenta de Clasa de
D perim = | compresiune , 7 compresiune , 28 . «
eseuri pluta zile  N/mmZ2 sau | zile rezistenta la
2 compresiune
MPa N/mm* sau MPa

0% 20,18 32,93 C 16/20
3% 12,67 18,88 C 8/10

6 % 10,86 13,64 C 8/10
9% 5,67 8,25 C 8/10
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Fig. 3.1 Rezistenta la compresiune la 7 zile primele incercari la pluta
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Fig. 3.2 Rezistenta la compresiune la 28 de zile primele Tncercari la pluta
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Fig. 3.3 Graficul cu rezistenta de compresiune la deseurile de pluta

Observatie: Toate aceste probe s-au repetat din cauza ca nu s-a aerat
corespunzator betonul in timpul turnarii.

Experimente cu plutd — incercari bune. Tabelul 3.2
Valorile rezistentei la compresiune la 7 si 28 de zile pentru deseurile cu
pluta precum si clasa de rezistenta

Tabelul 3.2
Experiment Rezistenta de Rezistenta de Clasa de
Deseuri plutd | compresiune , 7 compresiune , 28 | rezistenta la
zile  N/mm? sau | zile, N/mm? sau | compresiune
MPa MPa
0% 26,28 28,04 C 16/20
3% 20,07 23,61 C 12/15
6 % 17,88 22,31 C 8/10
9 % 14,34 15,96 C 8/10
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Fig. 3.4 Rezistenta la compresiune la 7 zile in cazul deseurilor de pluta
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Fig. 3.5 Rezistenta la compresiune la 28 de zile in cazul deseurilor de pluta
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Fig. 3.6 Rezistenta la compresiune la 7 si 28 de zile in cazul deseurilor de pluta

Se poate observa si scaderea clasei de beton de la C 16/20 la
C 8/10.

Cu aceste rezultate putem confirma ca experimentul a reusit si
putem utiliza acest gen de deseu pentru realizarea unui beton care
poate fi utilizat in construciii.

Reciclarea este bine venita pentru ca acumularea de deseuri
aruncate un factor important pentru mediu deoarece aceste deseuri de
plutd nu sunt usor biodegradabile. Chiar si dupa o lunga perioada de
timp de depozitare ale acestor deseuri precum si fara alte tratamente
conduc la riscuri de poluare a mediului.
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Testele de laborator au aratat ca introducerea de deseuri din
plutd constituie un avantaj pentru constructi si mediu. Foarte
importante sunt condiiiile de amestecare, de dezaerare deci de
respectarea cu strictete a conditjilor de lucru.

4. Concluzii

m Dezvoltarea durabila trebuie sa functioneze si la noi in tara
adica "O Europa durabila pentru o lume mai buna: o strategie
europeana pentru dezvoltare durabila" [4].

m Conform acestui principiu, orice produs ar trebui fabricat,
consumat si transportat Tn mod durabil, in scopul protejarii mediului si
asigurarea prosperitatii societatii pe termen lung.

m in general ciclul de viatd al produsului cuprinde mai multe
etape. La ultima etapa, dintre cele 3 alternative: depozitare, distrugere
sau reciclare, numai reciclarea asigura inchiderea cercului, un ciclu de
viata complet.

m Dar in majoritatea cazurilor reciclarea este varianta care este
aleasa cel mai rar.
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